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INTRODUCCION

Este trabajo, surgido a partir de una consulta recibida en nuestro
laboratorio, pretende establecer una metodologia de identificacién de un
material gemolégico, muy popular, el azabache, y aclarar la confusién que
envuelve, en algunas ocasiones su denominacién. Al tratarse el azabache de un
material opaco y con poca dureza, los métodos de
identificacién gemolégicos estdndar se encuentran },-"T. >
limitados, instrumentos como el refractémetro o el ' A
espectroscopio, en este caso, no tienen demasiada
utilidad, aunque si nos ayudan a descartar un buen
nUmero de imitaciones. Ademds, el azabache es un~
de los pocos materiales gemoldgicos que no *
estructura cristalina, por lo tanto, la dif
rayos X, una prueba a la cual
ocasiones, siempre y cuando -
pequena cantidad de
pulverizar, no es idé-

El aze'
ornamer’
mo ;
w vado
ndmicas

.1 un coste muy

., nos han impedido

.rante, pensamos que el

.emos podido aportar un poco

u16gico tan tradicional y, en algunas
ilene un conocimiento previo.

. RUCTURA Y PROPIEDADES.

. es carbén bituminoso procedente de madera sometida a

sy a la accién de agentes quimicos. Se pensaba que Unicamente

. de una conifera del genero Araucaria (Muller, 1980), pero segin un

.dio realizado por cientificos de la Universidad de Oviedo y del Instituto
Nacional del Carbén (INCAR-CSIC) el azabache estudiado por ellos procede de
unos drboles pertenecientes al grupo de protopindceas, familia botédnica f6sil de
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entre 200 y 65 millones de afos de antigiedad. La conclusién de este trabajo
refuta la idea ampliamente extendida de que el azabache tiene su origen
Unicamente en la madera de las araucarias. Los yacimientos més conocidos se
encuentran en Whitbty (Inglaterra), Asturias (Espafa), Francia, Rusia, Turquia y
Estados Unidos.

El azabache es un carbén, lignito. Segun el porcentaje de -
diferenciamos: turba si tiene menos del 50% de carbono; lignite
entre 50 % y 75 % de carbono; hulla entre el 75 % y el 90 %
mds del 90 % de carbono. La textura homogénea y bri!
y que forma el componente mayoritario en el a7-’
vitreno (Solans, 1989).

El azabache es un carbén
composicion quimica y porcer’
aproximan a los siguientes -

Moneta (1991: 1158)
C 75-80”

H4 "
\3 .
.cre un

.aterial desprende

.1 parte de la literatura

. ninguna reacciéon o el olor

,nva, y a pesar de que se nombra

e sea una indicacién que nos aporte
aicacion.

PLAR CON PRUEBAS GEMOLOGICAS ESTANDAR.

.a que trajeron al laboratorio para su identificacién era un

que pesaba alrededor de 20 quilates y se habia tomado de una pieza

.. Debemos tener en cuenta que el azabache puede mostrar algunas

.iterencias en el color o el brillo segin el yacimiento del que proceda. También,

otras propiedades fisicas, como el indice de refraccién o el peso especifico
pueden variar segin su procedencia.
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