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ALGUNAS DIFERENCIAS CON LOS VIDRIOS
ARTIFICIALES AL MICROSCOPIO O LA LUPA 10X

Aspecto
caramelizado,
siruposo o jaraboso sin
presentar torbellinos.

Burbujas y aspecto
 siruposo típico.

Burbujas estiradas
Aspecto siruposo

Estas diferencias pueden confundirnos
en un momento dado con un vidrio
artificial, por eso recomendamos utilizar
pruebas complementarias como el índice
de refracción y el peso específico.
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